TABLICA 4.2.1.1.2 BADANIE ULTRADZWIEKOWE StUPA

Kierunek | Poziom Droga Czas [Predkosc fali Vfi [km/s]
badania [| impulsu s przejsua
impulsu t
badania m | [km] [s]
1 poziomy 1,2 0,00045( 0,000116 3,88
2 poziomy 1,2 0,00045( 0,00011 4,09
3 poziomy 1,2 0,00045( 0,000108 4,17
4 poziomy 1,2 0,00045( 0,000109 4,13
5 poziomy 1,2 0,00045( 0,000111 4,05
6 poziomy 1,2 0,00045( 0,000114 3,95
7 poziomy 1,2 0,00045( 0,000112 4,02
8 poziomy 1,2 0,00045( 0,000113 3,98
9 poziomy 1,2 0,00045( 0,000111 4,05
wartos¢ srednia V 4,04 km/s
S, - standardowe odchylenie predkosci fali 0,09 km/s
wspotczynnik zmiennosci predkosci fali Vy 2%
srednia wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie :fc 16,9 MPa




